Tutma miknatislari ve ham miknatislar icin teknik veriler

Yapist:

Kavrayici miknatislar, teknik yapisi nedeniyle sadece bir tutma yiizeyine sahip miknatis sistemleridir. Ham miknatislara kargin kavrayici
miknatislarda sadece bir gévde yiizeyi bir manyetik giic etkisi saglar. Bu yapi sekli, manyetik alaninin mekansal etkisini sinirlama imkani
saglar. Bu sekilde kavrayici miknatislar nedeniyle makine elemanlarinin veya i parcalarinin istenmeden miknatislanmasi nlenir.

Ham miknatislar miknatis sistemleri degildir, bunlarda tiim gévde yiizeyleri manyetik giic etkilerine sahiptir.

Model:

Pot miknatis:

Manyetik cekirdek bir govdeye dokiiliir veya preslenir. Miknatis ve govde arasinda manyetik olmayan ayirma tabakasi bulunmaktadir. Bu
sekilde blendajl bir sisteme erigilir.

Tutma miknatislan:

Tutma miknatislarinda manyetik gekirdek, plastik bir manto ile sarilmistir. Yapilari sayesinde bu miknatislar 6zellikle mantar panolarda ve ince
saclarda kullanim i¢in oldukga uygundur.

Diigme miknatislar / U miknatislar:

Burada iki parcali tutma yiizeyi olan blendajsiz bir sistem s6z konusudur.

Miknatislar, kaucuk koruyucu kilifli:
Miknatisin etrafi bir lastik ile sariimigtir ve bu sayede hassas ylizeyler korunur.

Ham miknatislar:

Ham miknatislarda her zaman blendajsiz bir sistem s6z konusudur. Miknatisin tiim yiizeyleri manyetik bir kuvvet etkisine sahiptir.

Gubuk miknatis:

Bu miknatislar stirekli manyetik malzemeden (retilmig bir cekirdede sahip olan miknatislardir. Bu, manyetik olmayan bir malzemeden
manyetik blendaj i¢in gévdeden ayrilmistir. Bu sekilde blendajli bir sisteme erisilir.

Ozellikler:
Tamim Tamim icin referans Zayif < p  Giiclii
Manyetik giic Artik miknatislanma Sert ferrit AINiCo SmCo NdFeB
Tekrarlanabilir adsorpsiyon Tutma giicii AINiCo Sert ferrit SmCo NdFeB
nekanic . smCo Sert ferrit NdFeB AINiCo
Korozyon direnci - NdFeB AINiCo SmCo Sert ferrit
Sicaklik stabilitesi Malzemeye 6zel Curie sicakligi NdFeB SmCo Sert ferrit AINiCo

Uzun stireli 1sinma veya termik degisiklikler, kosullara bagh olarak miknatis sisteminde mekanik degisimlere neden olabilir. Bu
degisimler genellikle isleve etki etmez. Ayni durum kimyasal kogullar i¢in de gegerlidir (kimyasal banyolar, agresif gazlar vs.).




Tutma giicleri:

Belirtilen tutma giicleri, dikey ¢dziilme ve tam destek durumunda erigilen minimum degerlerdir. Kutup ylizeyleri temiz olmadiginda
veya i parcalar diiz olmadiginda, tutma gliclerinin biyiik él¢lide azalmasina neden olan hava bosluklari olugur. Genel olarak

bir miknatisin tutma gticti, hava boslugunun artmasiyla birlikte azalir. Kutup ytiizeyinin her zaman temiz tutulmasi ve ara sira
temizlenmesi onerilir. Manyetik agidan iletken olmayan ara katmanlar da hava bosluklari ile ayni etkiye sahiptir.
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Pimsiz yalitimh kavrayici miknatislar icin montaj kilavuzu
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malzeme

1. Makine elemanlarinin veya parcalarin istenmeyen miknatislanmasi, miknatislanmayan malzemeyle 6nlenir.
2. Is parcasi ve miknatislanabilen malzeme arasinda yeterince biiyiik hava boslugu.

3. Makine elemaninin veya is parcalarin miknatislanmayan malzemesi, istenmeyen miknatislanmayi énler.

4. Uygun degil, ¢iinkii sikigtirilacak is parcasi miknatislanabilen bir malzemeye dayandigi icin. Bunun
sonucunda makine elemanlari veya parcalar istenmeden miknatislanir.




